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Mlyn Perner
Svijany

Povrchova uprava aplikovana
na deweny podklad
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- Dukladna priprava podkladni
drevéné konstrukce, vytmeleni
v§ech problematickych mist a

armovani celée plochy
vyztuznou  tkaninou  bylo
dtlezité pred aplikaci

penetracni a  naslednych
nosnych vrstev z epoxidovych

a polyuretanovych pryskyftic.

- Jako finalni obrusna vrstva byla
pouzita polyuretanova pryskyfice,
ktera se vyznacuje castecnou
taznosti a lépe odolava otfestim
drevéné podkladni konstrukce.
Do této vrstvy byly na prani
investora aplikovany barevné
chipsy, které citlivé doplnily a
rozdelily jednotnost celé plochy.




